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FT-Dammputzschrauben DPS zur Befestigung von Warmedamm-Verbundsystemen

auf AuRenwanden in Holzbauart

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und zwei Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-877 vom 9. November 2017. Der Gegenstand ist erstmals
am 9. November 2017 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt | KolonnenstralRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



elektronische kopie der abz des dibt: z-9.1-877

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-9.1-877 Seite 2 von 9 | 4. September 2018

Z37057.18

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit  diesem  Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls
Kopien zur Verfliigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Vero6ffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

11 Regelungsgegenstand

Die FT-Dammputzschrauben DPS bestehen aus einer Teilgewindeschraube mit einem
Gewindeauf3endurchmesser d = 4,6 mm und einem Halteteller mit einem Durchmesser von
50 mm aus Kunststoff. FT-Dammputzschrauben DPS werden aus nichtrostendem Stahl
hergestellt. Sie dienen zum Anschluss von Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS) mit
verschiedenen Dammplattentypen auf AuRenwéanden in Holzbauart.

1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Die FT-Dammputzschrauben dirfen nur bei statischen oder quasi-statischen Einwirkungen
(sieche DIN EN 1990" und DIN EN 1991-1-1°> in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA®)
verwendet werden. Ermidungsrelevante Beanspruchungen sind auszuschlieRen.

Fir den Anwendungsbereich der Schrauben je nach den Umweltbedingungen gelten die
Norm DIN EN 1993-1-4* in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4/NA°® und die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6°. Der nichtrostende Stahl, aus dem die FT-Damm-
putzschrauben DPS hergestellt werden, kann gemafl DIN EN 1993-1-4 der Korrosions-
bestandigkeitsklasse (CRC) Il zugeordnet werden.

2 Bestimmungen fir die FT-Dammputzschrauben DPS

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
Form, Mafle und AbmaRe der FT-Dammputzschrauben DPS muissen der Anlage 1
entsprechen.

Die FT-Dammputzschrauben DPS miuissen aus nichtrostendem Stahl nach der beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Materialspezifikation hergestellt werden.

Die FT-Dammputzschrauben DPS missen mindestens die charakteristischen Werte der
Tragfahigkeit gemaR Tabelle 1 aufweisen.

Tabelle 1  Charakteristische Tragfahigkeitswerte der FT-Dammputzschrauben DPS

Charakteristischer Wert der Zugtragfahigkeit

. 6,4
Rt,u,k in kN
Charakteristischer Wert des Bruchdrehmomentes
der Dammputzschraube mit Halteteller 3,6
Mtuk in Nm

Die FT-Dammputzschrauben DPS muissen ohne abzubrechen um einen Winkel von
a> (45/d°’7+20) Grad biegbar sein (d = GewindeauRendurchmesser in mm).

DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung
2 DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
8 DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter — Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
. Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
DIN EN 1993-1-4:2015-10 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-4:

Allgemeine Bemessungsregeln — Erganzende Regeln zur Anwendung von
nichtrostenden Stéhlen

DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 3: Bemessung
und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln —
Erganzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stahlen

Z-30.3-6 Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stahlen

Z37057.18 1.9.1-17/18
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Der Halteteller muss die Anforderungen gemaf Tabelle 2 erfillen:
Tabelle 2  Anforderungen an den Halteteller

Material Durchmesser Tellersteifigkeit Charakteristische
in mm gemal EOTA Tragféahigkeit des
Technical Report | Haltetellers gemal EOTA
TR 026:2007-06 Technical Report
TR 026:2007-06
KN/mm kN

Polypropylen Copolymer
PPC gemanR hinterlegter 50 0,3 11
Materialspezifikation

Kennzeichnung

Die Verpackung oder der Lieferschein der FT-Dammputzschrauben muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Daruber hinaus mussen die Verpackung oder der Lieferschein folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes "FT-Dammputzschrauben DPS",
— Lange der Dammputzschraube.

Ubereinstimmungsbestéatigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der FT-Dammputzschrauben DPS mit den
Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelméRigen Fremdiberwachung einschliel3-
lich einer Erstprifung der Dammputzschrauben nach MalRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Dammputzschrauben
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

Die Uberqinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

1.9.1-17/18
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MafRnahmen einschliel3en:

Schrauben:

— Der Rohdraht ist mindestens mit einem Abnahmepriifzeugnis "3.1" nach DIN EN 10204’
zu beziehen; anhand der Priifbescheinigung ist die Einhaltung der Anforderungen nach
Abschnitt 2.1 zu Uberprifen.

— Prufung des Bruchdrehmoments der Dammputzschraube mit Halteteller. Die Anforderung
nach Abschnitt 2.1 der Zulassung ist zu erfillen.

— Biegepriifung mit einem Biegewinkel von a > (45/d%’+20) Grad (d in mm). Die Schrauben
missen ohne abzubrechen bis zu diesem Winkel biegbar sein.

— Prufung der Mal3e der Schrauben.
Halteteller:

- Das Ausgangsmaterial ist mindestens mit einem Abnahmeprifzeugnis "3.1" nach
DIN EN 10204 zu beziehen; anhand der Prifbescheinigung ist die Einhaltung der
Anforderungen nach Abschnitt 2.1 zu Uberprifen

- Folgende Eigenschaften des Ausgangsmaterials sind zweimal jahrlich zu bestimmen:
e Dichte (Spritzling) nach DIN EN ISO 1183

¢ VolumenflieBindex (MVR) nach DIN EN ISO 1133 mit Messbedingungen geman
DIN EN ISO 1874-2

e DSC-Kurve nach DIN EN ISO 3146 Methode C mit Aufheizrate 20 °C/min bei der
2. Aufheizung

- Kontrolle und Prifungen, die wéhrend der Herstellung der Halteteller durchzufihren sind:

e Dokumentieren der wichtigsten Maschineneinstelldaten; Die Uberpriifung des
Spritzvorgangs ist nach Augenschein bei jedem Kontrollvorgang — d. h. mehrmals
taglich — vorzunehmen.

e Malkontrolle der Hauptmafle des Werkzeuges (Innen-, AulRendurchmesser,
Gesamt-, Schlitzlange und Kernform) bei jedem Einsetzen des Werkzeuges in die
Spritzmaschine

e Kontrolle aller ZeichnungsmaRe bei jeder Anderung oder Neuanfertigung eines
Werkzeuges

Weitere Einzelheiten der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Uberwachungsvertrag
Zu regeln.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen

Z37057.18 1.9.1-17/18
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Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremduiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméafig zu Gberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Dammputzschrauben durch-
zufihren und sind Proben fur Stichprobenprufungen zu entnehmen. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind mindestens die
Zugtragfahigkeit, das Bruchdrehmoment, der Biegewinkel und die Maf3e der Schrauben zu
prufen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fur Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung

Die FT-Dammputzschrauben DPS dirfen als Verbindungsmittel fir die Befestigung von
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen WDVS, die zusatzlich mit dem Untergrund verklebt
sind, auf AuRenwéanden in Holzbauart aus den folgenden Holzbaustoffen aus den Holzarten
Fichte, Kiefer oder Tanne verwendet werden:

- Vollholz aus Nadelholz mindestens der Sortierklasse S 10 bzw. der Festigkeitsklasse
C24 nach DIN EN 14081-1% in Verbindung mit DIN 20000-5°,

- Brettschichtholz nach DIN EN 14080 in Verbindung mit DIN 20000-3,

- Balkenschichtholz nach DIN EN 14080 in Verbindung mit DIN 20000-3 oder nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Die verklebten Lamellen (Bohlen oder
Kantholzer) missen aus Vollholz (Nadelholz) mindestens der Festigkeitsklasse C24 nach
DIN EN 14081-1 bzw. DIN EN 338" sein.

- Brettsperrholz nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder Europdischer
Technischer Bewertung. Die Lagen, in die FT-Dammputzschrauben DPS einbinden,
missen aus Vollholz (Nadelholz) mindestens der Festigkeitsklasse C24 nach
DIN EN 14081-1 bzw. DIN EN 338 sein. Die Breite der Fugen in den Lagen des
Brettsperrholzes darf maximal 3 mm betragen.

DIN EN 14081-1:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes
Bauholz fir tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

DIN EN 14080: 2013-09 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderungen

DIN 20000-3:2015-02 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 3: Brettschichtholz und
Balkenschichtholz nach DIN EN 14080

DIN EN 338:2016-07 Bauholz fur tragende Zwecke — Festigkeitsklassen

1.9.1-17/18
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Die FT-Dammputzschrauben DPS dirfen auch fir den Anschluss von WDVS an Holzbau-
teile aus den Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne nach allgemeinen bauaufsichtlichen oder
Européischen Technischen Bewertungen verwendet werden, wenn nach der jeweiligen fir
das Holzbauteil erteilten Zulassung/ Bewertung der Anschluss mit selbstbohrenden
Schrauben als Verbindungsmittel zulassig ist.

Zusatzlich durfen die FT-Dammputzschrauben DPS zur Befestigung von WDVS auf

folgenden aulieren Beplankungen von AuRenwénden in Holzbauart verwendet werden:

- OSB-Platten (Oriented Strand Board) des Typs OSB/3 und OSB/4 nach DIN EN 13986
(DIN EN 300™) und DIN 20000-1'* oder OSB-Platten nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung; Die Rohdichte der OSB-Platten muss mindestens 550 kg/m?3 betragen.

- Kunstharzgebundene Spanplatten nach DIN EN 13986 (DIN EN 312'°) mindestens vom
Typ P5 und DIN 20000-1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung; Die
Rohdichte der kunstharzgebundenen Spanplatten muss mindestens 600 kg/m3 betragen.

- Gipsfaserplatten nach ETA-03/0050"" ETA-07/0089"° oder ETA-08/0147"-.

Bemessung
Allgemeines

Es gilt das Nachweiskonzept der Bemessung nach Grenzzustanden mit Teilsicherheits-
beiwerten.

Fur die Bemessung der Schraubverbindung gilt die jeweilige allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung des WDVS. Fur die Holzbauteile sind neben den Technischen Baubestimmungen
erforderlichenfalls die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. die Europaischen
Technischen Bewertungen zu beachten.

Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse

Der Bemessungswert des Ausziehwiderstandes der FT-Dammputzschrauben DPS ist bei
kurzer Lasteinwirkungsdauer bezogen auf die jeweilige Mindesteinschraubtiefe geman
Tabelle 3 anzusetzen.

DIN EN 13986:2015-06 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der
Konformitat und Kennzeichnung

DIN EN 300:2006-09 Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spanen (OSB)
- Definitionen - Klassifizierung und Anforderungen

DIN 20000-1:2013-08 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 1: Holzwerkstoffe

DIN EN 312:2010-12 Spanplatten - Anforderungen

ETA-03/0050 FERMACELL - Gipsfaserplatten - "FERMACELL Gipsfaser-Platte",
"FERMACELL Vapor", FERMACELL Gipsfaserplatte-greenline"-

ETA-07/0089 "Vidiwall" und "Vidiwall H* KNAUF-Gipsfaserplatten

ETA-08/0147 RIGIDUR H Gipsfaserplatte

1.9.1-17/18
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Tabelle 3  Bemessungswerte des Ausziehwiderstandes der FT-Dammputzschrauben DPS
Holzbaustoff, Holzwerk- Zulassige Zulassige Einbinde-| Bemessungswert
stoffplatten oder Einbindetiefen | tiefen des Gewinde- des Auszieh-
Gipsfaserplatten des Gewinde- | teils der Schrauben widerstandes
teils der in Brettern aus Fax,90,rd
Schrauben in Vollholz und in
die Holzbau- Platten I N
stoffe (Durchgeschraubte
lef Ausfiihrung
mm erforderlich)
mm
Bretter aus Vollholz aus
Nadelholz i 24 -34
Vollholz, Brettschichtholz, 1000
Balkenschichtholz oder 25 bis 40 -
Brettsperrholz aus Nadelholz
OSB-Platten - 15-22 400
Kunstharzgebundene i 16 550
Spanplatten
Gipsfaser- | ETA-03/0050 15
platten i
nach ETA-07/0089 - 12,5 250
ETA-08/0147 15
3.3 Ausfuhrung
331 Allgemeines
Fur die Ausfuhrung gilt die jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des WDVS. Fur
die Holzbauteile sind neben den Technischen Baubestimmungen erforderlichenfalls die
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. die Europdischen Technischen
Bewertungen zu beachten. Die FT-Dammputzschrauben DPS sind gemafl Anlage 2
einzubauen.
3.3.2 Einbindetiefen der FT-Dammputzschrauben DPS
Beim Anschluss der FT-Dammputzschrauben DPS an Holzbauteile, Holzwerkstoffplatten
oder Gipsfaserplatten miissen die Einbindetiefen des Gewindeteils der Dammstoffschrauben
lef geman Tabelle 3 eingehalten werden.
3.33 Mindestabstande
Als Mindestabstande fir in  Nadelholz oder Holzwerkstoffplatten eingedrehte
FT-Dammputzschrauben DPS miissen die Werte nach DIN EN 1995-1-1%° in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA?', wie bei N&geln mit nicht vorgebohrten Nagelléchern, eingehalten
werden, wobei als Schraubendurchmesser der GewindeauRendurchmesser d nach der
Anlage 1 in Rechnung zu stellen ist. Der Abstand der Schrauben vom Rand in Faserrichtung
muss mindestens 15-d betragen.
20 DIN EN 1995-1-1:2010-12+A2:2014-07 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau
2 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5:
Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau
Z37057.18 1.9.1-17/18
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3.34

Fur die Mindestabstande bei Holzbauteilen, Holzwerkstoffplatten oder Gipsfaserplatten nach
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. nach Européaischen Technischen
Bewertungen gelten die dort enthaltenen Bestimmungen.

Montage

Fur das Einschrauben der FT-Dammputzschrauben DPS dirfen nur die vom Hersteller
empfohlenen Einschraubgerate verwendet werden.

Die FT-Dadmmputzschrauben DPS durfen nur in Fugen von Brettsperrholz eingedreht
werden, die nicht breiter als 3 mm sind.

Bei Befestigung der FT-Dammputzschrauben DPS in Holzwerkstoff- oder Gipsfaserplatten
sind die Schrauben so durchzuschrauben, dass die Bohrspitze mindestens 10 mm auf3er-
halb der Holzwerkstoff- oder Gipsfaserplatte tibersteht (siehe Anlage 2).

Die als Beplankung von Wandtafeln dienenden Holzwerkstoff- oder Gipsfaserplatten nach
Abschnitt 3.1 missen so an den Rippen der Wandtafeln angeschlossen werden, dass der
Bemessungswert der Ausziehtragfahigkeit dieses Anschlusses mindestens gleich dem
Bemessungswert der Ausziehtragfahigkeit der an der Holzwerkstoff- oder Gipsfaserplatte
befestigten FT-Dammputzschrauben DPS ist.

Die bauausfiihrende Firma muss zur Bestétigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaR § 16 a Abs. 5
unter Beachtung von § 21 Abs. 2 MBO* abgeben.

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Be gt
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FT-Dammputzschrauben DPS zur Befestigung von Warmedamm-Verbundsystemen
auf AuRenwanden in Holzbauart
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- lef
L ttol
hp

Holzbaustoffe (I
nach Abschnitt 3.1 B il

- T

Holzwerkstoffe oder
Gipsfaserplatten

nach Abschnitt 3.1

hp = Dammstoffstarke

tyg] = Toleranzausgleich

lef = Einbindetiefe des Gewindeteils der Dammputzschrauben

FT-Dammputzschrauben DPS zur Befestigung von Warmedamm-Verbundsystemen
auf AuRenwanden in Holzbauart

Einbauzustand

Anlage 2

746037.18

1.9.1-17/18



